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Vorwort 
 
Ziel der Richtlinie ist die Überprüfung der Gebrauchstauglich-
keit von mechanischen und stumpf geschweißten T-Verbin-
dungen für Pfosten und Riegel bei Kunststofffenstern hinsicht-
lich der Schlagregendichtheit und der Funktionsfähigkeit nach 
thermischen und mechanischen Belastungen. Weiterhin er-
folgt die Ermittlung der charakteristischen Tragfähigkeiten der 
T-Verbindungen durch statische Belastung in Scheibenebene 
und rechtwinklig zur Scheibenebene sowie durch Prüfung der 
Auszugsfestigkeit. 
 
Diese ift-Richtlinie ersetzt die ift-Richtlinie FE-06/1 „Prüfung 
von mechanischen und stumpf geschweißten T-Verbindungen 
bei Kunststofffenstern“ vom August 2005. 
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